‘ PO PQKLADKE

PRIEMYSELNY KAMEN

Priemyselny kamen je realizovany na cementovej baze, obohatenej
zmesou z porfirov, zuly, iného prirodného kamera a dalSich prvkov,
ktoré dokazu garantovat’ rovnaké estetické a kvalitativne vlastnosti

prirodného kamena.
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riedenie: 1: ¢
spotreba: 30 m2/1L q po 1 hod.
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spotreba: 30-40 m?/1L
2 natery, 2. nater po 1 hod.

6 Interiér

| Vertikaine
k plochy

FILACLEANER

riedenie: 1:200
spotreba: 1500 m2/1L

FILAPS87
riedenie: 1:5
spotreba: 30 m?/1L

Rada odbornika: vopred oSetrit' s FILAPW10

Aby sa zabranilo kontaminacii znecistuujucich latok, ktoré vystupuju z podkladu
smerom na povrch materidlu (soli, tanin, Zelezité latky) aplikujte na zadnu
stranu obkladu jeden nater FILAPW10 (neriedeny; spotreba: 10/15 m?/1L)

PRIEMYSELNY KAMEN .

Priemyselny kamen je realizovany na cementovej baze, obohatenej
2 | Vertikalne
f plochy

zmesou z porfirov, zuly, iného prirodného kamena a dalSich prvkov,
ktoré dokazu garantovat’ rovnaké estetické a kvalitativne vlastnosti
prirodného kamena.

PO NALEPENI

OCHRANA
ODPUDZUJE VODU

FILACLEANER
riedenie: 1:200

suchy povrch
VP spotreba: 1500 m?/1L

FILAPS87 je pochddzny
riedenie: 1:5 na Suchy MlMORlADNA
spotreba: 30 m?/1L povrch » -1
OBNOVENIE H_Y(IjDR’OREP*
neriedeny
OCHRANY spotreba: 20 m?/1L
@ Rada odbornika: vopred osetrit s FILAPW10 k| 2 cnétery, 2. nater po 24 hod.

Aby sa zabranilo kontaminacii znecistujucich latok,
>l ktoré vystupuju z podkladu smerom na povrch
5 materialu (soli, tanin, Zelezité latky) aplikujte na
zadnu stranu obkladu jeden nater FILAPW10
(neriedeny; spotreba: 10/15 m%1L)

FILAPS87
riedenie: 1:10
spotreba: 100 m?/1L

FILAPS87
riedenie: 1:5
spotreba: 30 m?/1L

* na obnovenie ochrany aplikujte jeden nater posledne pouzitého ochranného pripravku.
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